CURSO
NANOINDENTACIÓN INSTRUMENTADA

Unidad I: FUNDAMENTOS

Indentación Elástica: Campo de Tensiones.

Contacto Elástico.

Fractura  Hertziana-

Indentación Elástico – Plástico : Campo de Tensiones.

Dureza. 

Contacto Elástico y Elástico – Plástico

Ensayo de Indentación con sensado de profundidad-

Métodos de Ensayo de Indentación.

Unidad II: APLICACIONES

II.1. Uso del nanoindenter con medición de  carga y desplazamiento normal (transducer 1D)
Ensayos de nanoindentación
· Funciones de carga
· Calibración del área de contacto
· Indentaciones múltiples
· Determinación de propiedades “near surface” (¿cómo se hace O-P con el software del equipo?). Ejemplos en distintos materiales.
II:2. Uso del Propiedades con medición de  carga y desplazamiento normal y lateral (transducer 2D)
Ensayos de nanorayado
· Funciones de carga.
· Determinación de propiedades: coeficiente de fricción, carga crítica, resistencia al rayado. Ejemplos en distintos materiales. 
II.3 Uso del módulo SPM.
· Función imaging.  Perfiles de profundidad. Imágenes. 
· Determinación de rugosidad.
· Ensayos de nanodesgaste.
Unidad III: PRÁCTICA

Secuencia encendido/apagado del equipo.

Software Triboscan. Barra de menú principal.

Ubicación muestras. Control de plataforma portamuestras. Video. Definición límites de seguridad.

Puntas. Colocación. Calibración óptica/punta. Patrón H de indentación.

Calibración de la punta. Definición función área punta.

Ensayos de indentación. Calibración eje Z.  Procedimiento indentación en aire.

Selección función de carga.  Lazo abierto. Control por carga. Control por desplazamiento. 

Análisis de curvas. Cálculo módulo reducido y dureza.

Ensayos de rayado (scratch). Editor de funciones. Calibración eje X.

Análisis de curvas. Cálculo coeficiente de fricción.

Exportar archivos.
Ensayos programados. Posiciones. Patrones. Métodos. Selección funciones de carga.

Obtención de imágenes SPM. Menú de control. Captura de imágenes.  Procedimiento. 

Procesamiento de imágenes.  Software Triboview.

CARGA HORARIA: 15 hs.

RÉGIMEN DE APROBACIÓN DEL CURSO (posgrado y carrera docente):

El curso se aprueba respondiendo un cuestionario temático y con la exposición-discusión de un artículo científico o tecnológico relacionado.
RÉGIMEN PARA HABILITACIÓN DE USUARIO NANOINDENTER:

Se requiere haber aprobado el curso y cumplir con 20 hs de práctica asistida más una evaluación práctica 
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